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Material resultante de transformacién termoquimica de la
biomasa mediante pirolisis

Estructura microporosa
Gran superficie (400m?” /g)

LIFE 12ENV/ES/000913

Socios participantes:

"s INGEMAS

UTAS SU70 3.0kV x400 SE(M)

asmadera
ASOCIACION

EMPRESARIOS FORESTALES,  (Biocarbon a través de microscopio electrénico. Fuente: BiocharProject)
DE LA MADERA Y EL MUEBLE

Propiedades

Retencidn de nutrientes

Retencion de agua

Aumento de los microorganismos fijadores de nitrégeno del suelo
Disminucién de las pérdidas por lavado del suelo

Alto valor de almacenamiento de carbono
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